
Transfer na poliesterski materijal

Ink jet  štampa sa sublimacijskim bojama

Transfer sublimacijskih preslikača u tabacima

Transfer sublimacijskih preslikača iz rolne u rolnu

190 - 210 °C
2,5 - 3 Bar
50 - 60 Sekundi

150 - 210 °C
15 - 40 Sekundi

korak 1

korak 2

Ink Jet sublimacija


